
Technisches Datenblatt
9170 siamop

Status: Ok
Freigabe: 13.08.2019

Klassifizierung Serie publiczne
Typ produktu:
Haupt-Industrien: Obróbka metalu
Weitere-Industrien:

Produktprofil
Typ ziarna:: Korund
Zakres granulacji (cały):
Podłoże: Płótno, bawełna
Rodzaj nasypu: elektrostatyczny
Spoiwo: Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:
Technologia:

Eigenschaften Technologia
Wydajność ścierna:
Żywotność:
Wykończenie:
Elastyczność:
Siła nacisku:

Vorteile
Obróbka metalu: - Równomierny efekt szlifowania aż do całkowitego zużycia

- Ściernice listkowe mogą być profilowane i dopasowują się podczas eksploatacji do
konturów obrabianego materiału

- Krótki czas przezbrajania

Anwendungen
Obróbka metalu: - Szlifowanie wykończeniowe powierzchni

- Szlifowanie wykończeniowe profili i konturów
- Stosowanie w produkcji kontenerów i aparatury
- Stosowanie w przypadku profili i rur
- Nadawanie struktury / szlifowanie wykończeniowe

Werkstoff
Obróbka metalu: Metale nieżelazne ● Metal nieżelazny

Stal ●  Stal niestopowa / niskostopowa
Stal nierdzewna ● Stal wysokostopowa
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Stosowanie Obergruppe Untergruppe
Szlif:

Details
Nie nadaje się do:
Zalecane szlifowanie:
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa:

Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf:
www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit

Kommunikation
Claim: Ściernice listkowe do nadawania struktury i szlifowania wykończeniowego
Copy: Ściernice listkowe serii 9170 siamop zapewniają m.in. w procesie produkcji kontenerów i

aparatury równomierny efekt szlifowania oraz perfekcyjne wykończenie – podczas
szlifowania wykończeniowego powierzchni oraz profili, konturów i rur.

Bildmaterial: Product Top View (PTV) Przednia strona:
Tylna strona:
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ID 

Zdjęcie zastosowania Obróbka metalu:
Prezentacja produktów:
Zdjęcie makro:
Zdjęcie opakowania:
Zdjęcie grupy produktów:

●  Hauptanwendung
◯  Nebenanwendung
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